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Выполнены экспериментальное определение и теоретическая оценка растворимости вис-
мута в железе при температуре 1500—1600 °С. Эксперименты проводили при насыщении же-
леза через газовую фазу в закрытом молибденовом контейнере, в котором на разных уровнях
помещали два тигля — внизу алундовый с железом, вверху молибденовый с висмутом. Уста-
новлена температурная зависимость растворимости висмута. Экспериментальные данные
удовлетворительно согласуются с расчетными по теориям регулярных и квазирегулярных рас-
творов.
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